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Proceso escultórico del 
Boceto de la escultura de 

Gaudí 
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Comienzo del 
molde  
Se mete el 
modelo en barro 
como hacia la 
mitad buscando 
la parte más 
favorable para 
obtener y  
reproducir en   
cera, que más 
tarde 
fundiremos en 
bronce.  



2- Se crea un espacio para la silicona con una 
plancha de barro con un grueso determinado.  



3- Se hace una caja de escayola donde se asentará la silicona 
con el grueso determinado.  



4 ðIgualmente se hace la 
otra parte de escayola.  



5- Parte posterior con el grueso de barro para 
remplazarlo por silicona.  



6- Caja de escayola con entrada para la cera.  



7- Caja abierta con el espacio creado para la silicona  



8- Introducción de la silicona y avisador del llenado de 
silicona  



9- Llenado con aviso taponado  



10 - Abrir el molde  



11 - Con un formón se abre  



12 - Quitar el barro para llenar la otra parte de silicona  



13 - Espacio para la silicona  
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escayola. 
Igualmente se 

hace la otra parte 
de 



15 - Aviso de llenado  



16 - Llenado de cera por volteo  



17 - Reproducción en cera  


